














RESOLVENDO DE

Possível causa: Posição da bobina errada pode ter 
causado problemas, com isso o �lme não é tracionado. 
Fragmento de �lme dentro do fardo de algodão.

Procedimento: Veri�que se as bobinas foram abaixadas e 
se o pino está na posição correta. O pino deve estar na 
região indicada no adesivo.

Veri�que e remova sujeiras na parte lateral da bobina.

Se o problema continuar, consulte o manual de inspeção 
e manutenção da colhedora.

RFID
Cada fardo
possui quatro
etiquetas de
identi�cação.

Etiqueta 
metálica

Cada fardo contém 
uma etiqueta 
metálica que se 
encontra próxima 
ao Lacre-Y.

Falha na borda lateral:

Informações

adicionais

Possível causa: Acúmulo do �lme ou falha de 
alimentação.

Faça o enfardamento manualmente e também a 
ejeção.

Examine a área de alimentação do �lme na colhedora 
com o RMB aberto. Remova o �lme. Veri�que se há 
fragmentos de �lme no fardo para evitar 
contaminação do algodão.

Se o problema continuar, consulte o manual de 
inspeção e manutenção da colhedora, do fabricante.

Filme bobinado no eixo inicial da colhedora:

POLIMANTA WRAP

SN: 12020024552

8

10


